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Las peliculas delgadas (de espesor menor a 1 um) se encuentran actualmente en una gran cantidad de
aplicaciones tecnoldgicas. Se usan como recubrimientos protectores y como materiales activos, puesto que pueden
transmitir sefiales quimicas (sensores), eléctricas (memorias) u dpticas (guias de onda).

La deposicién de peliculas delgadas por ablacién laser (PLD, pulsed laser deposition) es una técnica que
ofrece una gran versatilidad experimental. El proceso ocurre dentro de una cdmara de ablacidon (con atmodsfera
controlada) y consiste en focalizar un haz de laser pulsado (de nanosegundos de duracién) sobre un blanco,
produciendo un plasma denso compuesto por atomos, moléculas, iones y electrones de alta energia que se dirigen
hacia el sustrato y se depositan formando una pelicula delgada.

Los elementos del blanco se evaporan congruentemente, lo que permite la fabricacién de peliculas
homogéneas de dreas pequefias y con la misma estequiometria que el blanco. Las propiedades fisicas (Opticas,
eléctricas, microestructura, morfologia, adhesidn, etc.) de las peliculas fabricadas por PLD resultan, en muchos
casos, superiores a las obtenidas por otras técnicas de deposicidn como evaporacion estandar o evaporacién con
haz de electrones.

Las caracteristicas de los blancos son criticas para la obtencidn de peliculas de alta calidad. De alli la
importancia del proceso de preparacién de los blancos. Pero este proceso no es sencillo, algunos de los pasos en
la preparacién de los blancos pueden ser complejos y/o requerir de habilidad por parte del operador. Ademas, la
preparacion de los blancos es la etapa que mayor tiempo consume en la fabricacién de peliculas delgadas por PLD;
dependiendo de la aleacidn, puede superar el 95% del tiempo total necesario para fabricar una pelicula.

En este trabajo, nos proponemos comparar las propiedades de peliculas delgadas fabricadas con dos formas
de blancos del sistema AgGeSe: blancos conformados a partir del material en bulk y a partir de polvo compactado;
y dos estructuras de blancos: amorfos y cristalinos. Este estudio sera de suma importancia para las posteriores
investigaciones del Laboratorio de Sélidos Amorfos basadas en estos materiales.

Para preparar los blancos, el alumno sintetizara vidrios (sélidos amorfos) y sdélidos cristalinos a partir de
elementos puros en las concentraciones adecuadas. Preparara tanto blancos en bulk o como de polvo compactado
y depositara varias tandas de peliculas por PLD. Finalmente, estudiara la textura superficial, la composicion y la
estructura de las peliculas obtenidas mediante microscopia electrdnica (SEM, EDS) y difraccion de rayos X.

En paralelo con la preparacion de los blancos, el alumno disefiara y fabricard un sistema simple de
evacuacién de gases que facilitara la tarea de recambio de blancos y sustratos, llevando los gases presentes en la
camara de ablacion hacia el exterior.



